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Med vor DOMINO har vi skabt en usezedvanlig vellykket forbindelse af enestaende fordele ved
en agte lertagssten og vor tids moderne designforestillinger. Et maksimalt udtryk helt uden
overfladige stilmidler preeger DOMINO's design. Samtidigt udviser den en optimal funktionalitet
- og dermed rentabilitet - for tagdaekkere og bygherre.

DOMINOer i ordets sande betydning et godt eksempel pa overlegenheden ved meerkevare-
kvalitet. De trappeformede overdaekninger yder sikker beskyttelse imod indtreengen af vand
og snavs. En tagsten som lever optil tidens krav - og som henvender sig til tagdaekkere og
bygherrer, der veerdsaetter et ensartet udtryk.

Vi ser frem til at levere Deres nye
kvalitetstag med CREATON tegltagsten.

Der ydes 50 ars produktgaranti
pa alle CREATONSs produkter

Alle engober bliver selvfalgelig fremstillet i den
hgje CREATON-kvalitet. Engober og glasur er
fremstillet i grov keramik, hvilken giver en unik
glat overflade, men samtidig har den allerhgjeste
ridse-sted modstand.

| [T

Naturred

.NUANCE" Gra engoberet

Det storstilet Glasurprogram program “FINESSE"
med en “tagbeskyttelsesfaktor” er en milepael i
udviklingen af CREATONSs tagstensprogram.
Glasuren "FINESSE" udger et beskyttende lag
imod synlig mos og aldring af tagsten.

Gennem storstilet udvikling af glasuren “FINESSE”
er det lykkedes produktionen at yde et helt unikt
“pris/ydelsesforhold”.

+NUANCE" sort engoberet. Glansveerdi 7

+NUANCE" Kobberrad engoberet

.NUANCE" Skifergra engoberet

Lfinesse” Skifergra sedelengoberet

4FINESSE” Sort aedelengoberet. Glasveerdi 51
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DOMINO® — Suveraent helt igennem

OVERFLADE 6. Kvalitetskendetegn

GKONOMI 1. Kvalitetskendetegn

£

E Pa grund af sit format 257 x 436 mm opnas et helt nyt pris/ydelsesforhold: Hydrocasing-teknikken og fusing-kasssetter giver idag forudsaetningerne for en retningsgivende

< Med ca 12,7 stk.m? giver den god rentabilitet. topkvalitet. Hver enkelt glat CREATON-tagsten dokumenterer med den hgjeste malngjagtighed
fremstillingens praecision. Den useedvanligt glatte tagstensoverflade sikres ved hjeelp af enkelt
braending.

257 mm VANDRET FLAS 2. Kvalitetskendetegn

M. C. Ludowici skabte en speciel vandret fals til DOMINO, som sikrer en optimal stremningsegenskab, FARVE 7. Kvalitets kendetegn

en sikker vandfering og - til trods for det store forskydningsomrade - en usaedvanlig hej teethed

Det er rastoffet, som er afgerende: En stor homogenitet, en lav kontraktionsreaktion og en hgj andel af
jernoxid giver mulighed for farver med en uforfalsket, lysende og intensiv karakter. Dermed far taget et
smukt udseende. Det er et tegn pa agte tagkultur. Det rade ler dra den tyske delstat Thiiringen anses
af mange for at vaere Tysklands smukkeste ler. Ogsa nar det geelder engoberet farver, beviser DOMINO
sin karakter og gode stil.

FORSKYDNINGSOMRADE 3. Kvalitetskendetegn

Forskydningsmuligheden pa ca. 12 mm, som falsen foroven og forneden medfarer, giver en hgj fleksi-
bilitet og ger det dermed nemmere at leegge tage pa &ldre og nyt byggeri

TAGHALDING 8. Kvalitetskendetegn

Pa grund af den helt nye flasteknik, en fremragende andfaring og en usaedvanlig c_-veerdi, kan DOMI- ,'\;
NO uden videre anvendes allerede ved en haelding pa 16°

10°-90°

UDSEENDE 4. Kvalitetskendetegn

Ved den klare liniefaring og ved strengt formalt at holde sig til de vaesentlige bestanddele giver den

en stilfuld og suveraen elegance STOTTERIBBER 9. Kvalitets kendeteg n |= S —— E

Kileformede stetteribber pé langs forbedrer statikken og leder eventuelt forekommende kondensvand }

hen til den tagsten, som ligger nedenunder

LODRET FALS 5. Kvalitetskendetegn

DOMINO har én enkelt lodret fals. Men ikke bare en hvilken som helst fals! Den seerligt kraftigt

udpraegede dybde sikrer en optimal vandafledning - selv ved kraftig vind. Trappeformede overdaekni- OPHZANGNING 10. Kvalitetskend eteg n
nger beskytter palideligt imod indtreengen af vand og snavs. Hele falsprincippet blev udviklet pa o —

o . a . . - - TR ° PR e SN . .1
grundlag af ,Z1" falsstenen, som i mere end hundrede &r har bevidst sin styrke. To ophaengningsnakker sikrer tagstenen stabilitet pa leegten. | 2 T‘“
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DOMINO® — Det bar en tagrygning altid veere: beskyttende og aestetisk

| CREATON's komplette tilbeharsprogram findes alt, hvad der ger taget virkelig sikkert og flot. Snefang og
trinsystermer samt massive keramiske tudsten, tagsten med abning til solteknik- og antenneanleeg.

For at kunne betraede taget, f.eks. i forbindelse med skorstensfejerens arbejde, har CREATON udviklet
trinsystemer, som konstruktionsmaessigt udmeerker sig ved solide, skridsikre standflader og rent optisk
passer optimalt til taget.

Topsten med ventilation

- forsteklasses tagrygning. —— 112 tasten Ventilationssten Toost d ventilati Topsten med ventilation.
9 9 (LQ ca. 27,3 cm?/stk) opsten med ventilation 1/2 sten pé langs

Top vinskedesten med Vindskedesten . Pulvindskedesten,
i ) . Dobbeltvinge, venstre Pulsten .
ventilation, venstre/hgjre venstre/hgjre venstre/hgjre

Kstetik og langtidsholdbarhed definerer idealet for tagkonstruktion.

Et 2egte CREATON-tag satser helt og holdent pa keramik. Det massive keramiske ventilationssystem til
tagrygningen og det funktionsteknisk solide tag udger en helt igennem uovertruffen aestetik. CREATON
tagrygningsventilationssten skaber sammen med deres keramiske kant (spoiler) en parallelt lsbende linje
mellem rygstenen og falstagstenene. Denne kombination af tagets optiske veerdi og varig veerdifasthed af
dit hus udger en tydelig fordel i modsaetning til andre lgsninger.

Ler-tudtagstens-element nominel Ler-tudtagstens-element nominel Termisk reggasabning i ler Antennesten i ler nominel &bning Solcellesten
abning 100 Signum type A abning 125 Signum type F nominel abning 110/125 60 med gummitilslutning nominel abning 70

Det anbefales at lave en proveoplaegning
med rygsten og tagsten.

Rygningsstenl PD Keramisk start- og Keramisk start- og

(2,5 stk/m) enderygningsplade enderygningsplade Startrygning til valm 3-akset

Fastgorelse af tagrygningstagsten med
tagrygningslegter:

Af den falgende tabel kan du se den rigtige afstand fra den
overste legte til top planken. Veerdierne | tabellen er lavet/
udregnet med en normal tagsten som gverste tagsten og de
baerende lzegter 38 x 73 mm. Ved andre leegtedimensioner

skal der beregnes separat.

DN 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55°

LAF 95 90 8 80 8 8 75 70 70 Keramisk startrygning PD Rygningssten PD
LAF = Leegteafstand til 25 pc/m FLA 95 90 80 70 60 50 40 35 25

tagrygningen (mal i mm)

FLA = Laegteafstanden (mal i mm) Rygningssten type PF (Behov: 2,5 stk. pr. b m.)

Mal er vejledende og skal kontrolleres pa stedet!
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Tagtveersnit*

Ventilation via rygningsband (rygningsbandikke vist)
I henholdt til din 4108 tilstraekkeligt
op til 23 mtr. Speerleengde.

30-40 mm ud i tagrenden

20 mm mellem fodblik og tagsten

Rygsten PDLF‘
AR
343-354 < ; 2 ‘;

AN

343-354

“DOMINO”

343-354

Tagtveersnit*

Ventilation via ventilationssten.
Ventilation via Top ventilations sten
Ventilationstvaersnit op til 230cm?/Ib.m.
tagrygning. | henholdt til DIN 4108
tilstraekkeligt op til 23 mtr. Speerleengde.

30-40 mm ud i tagrenden

Rygsten PD
vo LAF
T zZ — N\

20 mm mellem fodblik og tagsten .

* Ovenstaende tegninger er kun et eksemple pa en konstruktion.

Udferlige videnskabelige undersegelser har bevist, at der ogsa

ved en tagdaekning ned til 10° taghaeldning er tale om et

Starrelse: ca. 257 x 437 mm
Dazkningsbredde; min. | ca. 223 mm funktionssikkert tag i forbindelse med et undertag!
iM. | ca 224mm Kontakt os venligst ved tagheeldninger under 18° vedrgrende de
max. | ca.225mm tekniske detaljer. Ved leegteafstande i minimum-/maksimum-
Deekningslaengde: min. | ca.343 mm greenseomradet bedes du i altid angive leegtevidden!
i.M. ca. 348 mm
max. | ca.354mm NOTE: P4 grund af naturlige forskelle i raler kan der forekomme
Tagstensforbrug: min. | ca. 12,4 stk./m? mindre farve- og maleafvigelser. Inden lzegtningen skal den

i.M. ca. 12,7 stk./m?
max. ca. 13,1 stk./m?

gennemsnitlige deekningsleengde og -bredde principielt beregnes.
Vi henviser i gvrigt til vores generelle salgs- og leveringsbetingelser,

Stykveegt: ca. 3,5kg samt TEGL 36.
Heengemal fra nakke ca. 40 cm

til forkant af tagsten: :

Minipakke: 4 stk. Palle: 192 stk. Produceret iht. EN1304.

Ved transport af tagsten kan det forekomme, at der opstar slibemaerker.
Dette er normalt og ikke reklamationsherettiget.

Standardtaghaldningsafvigelse nedad til 18°,
Muligt ned til 10° med fast undertag

Vagtilslutning (everst)*

80

TP X 180

* Ovenstaende tegninger er kun et eksemple pa en konstruktion.
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Vinskedesten venstre Vinskedesten hegjre

1 " "
Va tag‘sten DOI\‘/IINO "DOMINO"

|
56, 168 111, 225 , 225 226, 225 |, 225 |, 201 56,

=] =
10 mm

‘ ‘ ‘ ‘ afstand

Udformning af gavludhaeng venstre Udformning af gaviudhaeng hejre

2 tagsten "DOI\‘/IINO" "DOMINO"
\ \
38 186 111, 224 , 224 v ‘ 224 | 224 | 224 33
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* Ovenstaende tegninger er kun et eksemple pa en konstruktion.

Vi henviser til TEGL 36 — Opleegning af Tegltage november 2005.
Se uddrag nedenfor.

KRAV TIL OPLAGNING AF TEGLTAGE

Afstandslister

Afstandslister skal veere trykimpraegnerede eller af tilsvarende materiale, der
ikke er skadeligt for undertaget. Det skal kunne modsta de fugtpavirkninger,
treeet udsaettes for. Til alle tagsten anvendes 25 mm tykke afstandslister.

Afstandslisternes formal er:

- At sikre god ventilation langs tagstenenes underside i ngje sammenhaeng
med luft indtag ved tagfod og afkast ved kip.

- At sikre en effektiv fastholdelse af undertaget.

- At etablere en fri spalte, saledes at vand, smuds,
plantedele mm. kan passere under laegterne.

- At give plads til montering af tagstensbindere.

Lagteafstand

Laegtningen skal udferes med mindst 38x73 mm lzegter, der skal opfylde
kravene til tagleegter af styrkeklasse T1 i henhold til Treenormen. Leegterne skal
legges korrekt og ensartet med en laegtningstolerance pa + 3 mm malt ved
speerene, som foreskrevet i TOP's Byggeblad nr. 26, "Leegtning af tage”.
Tolerancer ma ikke ophobes. Laegteafstanden males fra overkant til overkant
legte. Den opgives vejledende af tagstensproducenten og bestemmes for de
leverede sten ved udlaegning af 2 opadgaende raekker tagsten med 12 i hver
pa et plant underlag.

Dakbredde

Denne males fra vingekant til vingekant. Den opgives vejledende af tags-
tensproducenten og bestemmes for de leverede sten ved udlaegning af 2
tveergaende raekker tagsten med 12 i hver pa et plant underlag eller ved
preveopleegning pa taget.

Valg af undertage

Undertage kan opdeles i:

- Tagpap pa braedder eller krydsfiner.

- Plader, for eksempel trefiberplader, lagt fra speer til spaer med overleeg.

- Banevarer, for eksempel armeret plastfolie eller bitumenbaserede banevarer.
Endvidere opdeles undertage i diffusionsteette og diffusionsabne undertage.
Undertage til tegltage skal valges ud fra kravene opsat af DUKO, Dansk
undertagsklassifikation ApS, pa www.duko.dk.

VENTILATION

Tagrum

Vanddamp i tagrum og andre hulrum i taget skal fjernes. Dette kan ske ved at
opleegge diffusionsdbne undertage eller ved at etablere ventilationsabninger.
Ventilationsabningernes samlede areal skal mindst veere 1/500 af bygningens
grundareal. Arealet skal fordeles med mindst 1/1000 ved kip og 1/1000 ved
tagfod. (1/2000 pr. side ved tagfod i traditionelt saddeltag).

Ventilationsstudse i undertage

Ved ventilerede konstruktioner kan ventilationsabninger i form af ventilations-
studse monteres i undertaget. Ventilationsstudse i undertaget monteres jeevnt
fordelt neer kip (og ved tagfod om nadvendigt).

Veer opmaerksomhed pa, at omkring gennembrydninger som f.eks. ovenlys
og skorstene skal der monteres ventilationsstudse i undertaget.

Ventilation af husrummet mellem tagsten og undertag

For alle tagstenstyper skal der veere ventilationsabning ved bade tagfod, kip,
skotrender og grater svarende til en mindst 200 cm? fri, gennemgaende spalter
pr. Ibm ved en hus- bredde pa op til 8 meter. Ved sterre husbredder skal
ventilationsspaltens frie abning @ges proportionalt med den ggede husbredde.
Nar der anvendes fuglegitter eller tagsten med flad udformning, nedsaettes
ventillationsarealet ved tagfoden. Kravet om min. 200 cm? fri geelder dog
fortsat. Skotrender udferes som hovedregl forseenket, JF. BYG-ERFA
Erfaringsblad (27) 97 11 25, undertage - udferelse og detaljer.

Oplagning af tagsten

Stenene oplaegges fra hgjre mod venstre. Daekbredden og laegteafstanden op-
gives vejledende af tagstensproducenten og afstanden findes ved en preveud-
leegning. Tagstenene kan henlaegges efter snor for mindst hver 3. reekke eller
rettes ind efter retholt. Binding af stenene foregar under oplaegningen.
Fuglegitter kan placeres forneden ved tagrenden oven pa fodblikket. Der
produceres fodblik, der er udformet med en not til fastholdelse af fuglegitteret.
Binding af tagsten. Mindst hver anden tagsten bindes diagonalt. Ved at binde
diagonalt opnas, at alle tagsten fastholdes i tagfladen. Herudover skal alle sten
bindes:

- I nederste eller naestnederste raekke ved tagfod

- | yderste reekke ved gavle

- Langs skotrender

- Omkring ovenlys og andre gennembrydninger i tagfladen

- | gverste reekke langs mertelfrie rygninger og grater.

Udsat beliggenhed

P4 tage med seerlig udsat beliggenhed og udsatte tagkonstruktioner ber hver
sten bindes. | serlige tilfeelde kan det veere ngdvendig at skrue stenene fast.
Det skal af den projekterende vurderes, om taget har en saerlig udsat beliggen-
hed ud fra:

- Bygningens beliggenhed (terraenklasse)

- Bygningens udformning

- Lokale vind- og turbulensforhold

Som eksempler pa serlig udsat beliggenhed kan navnes:
- Kystnaer omrader
- Omrader, der er efter DS 410, norm for last pa konstruktioner,
kan henfares til terreenkategori 1 og 2.
- Enkelstaende og hgjere bygninger (tre etager og derover)
- For enden af en slugt (tunneleffekt)
| seerlige tilfeelde kan det vaere nadvendigt at skrue alle tagstenene fast.
Det geelder f.eks. ved stejle tagkonstruktioner (taghzeldning sterre end 60
grader) manzardtage o.l.

Generelt skal man veere opmeerksom pa, at tagsten og bindere falges ad. Det vil
sige, at producenten leverer bade tagsten og bindere, idet binderen er udformet
og tilpasset de enkelte tagstenstyper og lzegtedimensionen 38x73 mm.

Ved andre leegtedimensioner skal der anvendes specielle bindere.
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@VRIGE PRODUKTER FRA CREATON®

MELODIE® RATIO® SINFONIE®
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